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Tema: Melhores praticas e padronizagao de uso da etiqueta SAl para garantir a rastreabilidade
dos fardos de algodao produzidos no Brasil.

Area técnica responsavel: Rastreabilidade.

Sumario: Em reunido realizada em 1° de abril de 2025, a Assembleia de Representantes
da Abrapa recomendou a publicagdo deste comunicado técnico para destacar e reforgar as
melhores praticas e padronizagao de uso da etiqueta SAI, nos fardos de algodao produzidos
no Brasil.
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1. Contexto

Com a produgao estimada em aproximadamente 18,5 milhdes de fardos de algodao, na
safra 2024/2025, a Abrapa considerou relevante reforcar orientacoes ligadas as melhores
praticas e padronizacao de uso da etiqueta SAl para garantir a rastreabilidade dos fardos de
algodao produzidos no Brasil.

O comunicado abordara os seguintes itens:

11 Materiais homologados para a producgao das etiquetas SAI;
1.2  Uso correto dos picotes da etiqueta SAI (A a F);

1.3 Como colar a etiqueta SAI no fardo de algodao;

1.4 Onde colar a etiqueta SAI no fardo de algodao.

2. Materiais homologados para a producao das etiquetas SAIl
A etiqueta SAI pode ser produzida em 2 materiais pelas 3 graficas homologadas:

21 BOPP FOSCO (baixa performance ao aderir em tecido) - cola borracha, Fasson
C2075 - gramatura adesivo* (ndo € mais especificada pelo fabricante a quantidade de adesivo),
espessura total 0,140 micras +/-10%. *A Abrapa destaca que a entidade, assim como as graficas
credenciadas e a fabricante da matéria-prima, nao da garantia da performance do material, quan-
do comparado com a opgéo vinil, tanto em termos de adesao, quanto resisténcia mecanica e as
intempéries.

2.2 VINIL FOSCO (alta performance ao aderir em tecido) - F11367C, Fasson®100/
DFAM485/80G, com adesivo de 50g/m?, espessura de 100,0 micra +/-10%, gramatura, 126,00g/
m? +/-5%.

2.3  VINIL FOSCO COM ILHOS (alta performance ao aderir em tecido) — a produgio
sera descontinuada na safra 2025/2026, pois fiagdes nacionais e internacionais tém reclamado
sobre o alto risco causado pelo ilhés em suas linhas de produgao. O aluminio do ilhés n&o é de-
tectado pela maquina, no momento de desmontagem dos fardos, e pode levar a danos sérios no
equipamento.
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3. Uso correto dos picotes da etiqueta SAI (A a F)

Diante de reclamacgdes por parte das fiagdes nacionais e internacionais sobre o alto risco
de contaminagéo causado pela etiqueta SAl em suas linhas de produgéo, a Abrapa recomenda
alteracao no processo de utilizagao dos picotes que eram colocados no interior dos far-
dos de algodao.

Anteriormente, a insergcédo desses canhotos no fardo tinha como objetivo assegurar a ras-
treabilidade em caso de perda ou dano a etiqueta principal, fixada externamente. No entanto,
apos analise técnica, concluiu-se que a etiqueta externa, quando bem fixada, é suficiente para
garantir a rastreabilidade do produto, enquanto a presenga dos canhotos internos representa um
risco desnecessario de contaminagao plastica no processo de fiagao.

Diante do exposto, a entidade recomenda que os picotes sejam utilizados da seguinte
forma:

31 Etiqueta (parte que inclui cédigo de
— \" barras e QRcode) — deve ser destacada e cola-
t — da na parte frontal do fardo;

v

3.2 Cddigo A (VISUAL) — deve ser destaca-
do na UBA e inserido na amostra que ira para a
classificagéo visual. Caso o codigo de barras seja
danificado no momento do destaque, utilizar um

E—

[
(L]

— — dos destaques C, D, E ou F para substitui-lo;
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UBA e inserido na amostra que ira para a classi-
ficacdo HVI. Caso o cddigo de barras seja dani-
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’ ( \ destaques C, D, E ou F para substitui-lo;
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3.4 Cddigos C, D, E e F — devem ser desta-
cados na UBA e podem ser utilizados para:

3.41 substituir os picotes A e B, caso estes fi-
guem danificados no manuseio;

3.4.2 identificar a etiqueta inicial e final cons-
tantes na mala de algodao (facilita o processo de
submissao de malas no SAl — UBAs que partici-
pam do PQAB);
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3.4.2

3.4.3 identificar o fardo no verso — lado oposto
ao frontal — facilitando o manuseio/identificacao
deste na UBA e nas fiagdes.

ALERTA:

os codigos C, D, E e F NAO devem ser inseridos dentro do fardo, pois representam
um risco desnecessario de contaminagao no processo de fiagao.
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4. Como colar a etiqueta SAI no fardo de algodao
41 Separar a etiqueta dos picotes (F a A). Utilizar os picotes conforme o item 3;

4.2 Ao retirar o liner (papel que protege o adesivo) do frontal da etiqueta, colar o
frontal (bopp ou vinil) imediatamente no fardo. Nao aderir o adesivo em nenhuma outra super-
ficie, ndo toca-lo, ndo colar e descolar a etiqueta;

4.3 Ao aplicar a etiqueta sobre a parte frontal do fardo, massagea-la/pressiona-la
por completo (toda a superficie) ou passar um rolo de compressao para que a aderéncia do
adesivo seja completa. Reforgar a adesao nas extremidades.

4.3 .

g
By

ALERTA:

Em hipétese alguma, a etiqueta e ou picotes devem ser colocados dentro
do fardo, pois podem causar contaminagao e ndao cumprem a fungao de
identificagao do mesmo, seja para manuseio na UBA ou nas fiagoes.

4.4  Aplicacao de uma etiqueta auto adesiva — A etiqueta SAIl € uma etiqueta feita
com material PSA (Pressure Sensitive Adhesive) ou adesivo sensivel a presséo. Por este mo-
tivo, em sua aplicagao, sdo necessarios alguns procedimentos e cuidados:

* Preparacao da superficie:
Certifique-se de que a superficie esteja limpa e seca.

* Remoc¢ao do suporte (também conhecido como liner):
Retire o autoadesivo do suporte de papel.

* Posicionamento:
Posicione o autoadesivo no local desejado, verificando se a adeséo esta correta.

* Aplicacao de pressao (PSA):
Aplique pressao firme e uniforme sobre o autoadesivo, utilizando um rolo ou um objeto
liso, para garantir que a cola entre em contato com a superficie.
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* Tempo de secagem:
Deixe o autoadesivo aderir completamente, seguindo o tempo de secagem recomendado
pelo fabricante (normalmente 24 horas).

* Pressao, tempo e temperatura:
A presséo, o tempo de aplicagcéo e a temperatura do ambiente afetam a adeséo do PSA.
Uma pressao adequada e um tempo de contato suficiente, juntamente com a temperatura
ideal, sdo essenciais para uma adesao adequada.

5. Onde colar a etiqueta SAI no fardo de algodao
51 Manter a etiqueta sempre centralizada na parte frontal do fardo;
5.2 Colar a etiqueta entre a 12 e 22 fita ou 0 1° e 2° arame;

5.3 Alogomarca da etiqueta, caso tenha, deve estar centralizada no fardo, as-
sim como o QRcode;

5.4 Alerta: em hipotese alguma, a etiqueta ou os picotes devem ser colocados
dentro do fardo.

5.5 Padrao de etiquetagem dos fardos:

Frontal: \ I 12 fita ou
+  Manter a etiqueta sempre centralizada; A ) arame
+ Colocar a etiqueta entre a 1% e a 2? fita ou arame; / [T / ) 29 it

a ita ou
+ Logo centralizado no fardo. ) _ arame
* >
| 32 fita ou
: arame
—— e >

1
FRENTE ) ) 42 fita ou
I / arame
—— — -

T
I , 52 fita ou
\ \ I arame
— ) ‘ -

(. )

| 6° fita ou
) arame
— IJ .

Centralizagao
Frontal
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